
curvas típicas dos aços curvas típicas dos aços

  

Curva de PERDA MAGNÉTICA - AÇO GO 0,30MM (50HZ)
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PERDA MAGNÉTICA (W/Kg)

PERDAS MAGNÉTICAS 
GO 0,30mm (W/Kg - 50Hz)

B M05
0,40 0,075
0,50 0,110
0,60 0,150
0,70 0,200
0,80 0,255
0,90 0,320
1,00 0,390
1,10 0,470
1,20 0,550
1,30 0,650
1,40 0,750
1,50 0,900
1,60 1,080
1,70 1,300
1,80 1,640
1,90 2,000

M 05

Produzimos a lâmina
que você precisa.www.somabrasil.com.br

  

CurVa B x Hpico - AÇO GO 0,30mm (50Hz)
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FORÇA MAGNETOMOTRIZ (Axesp/m)
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FORÇA MAGNETOMOTRIZ 
(Axesp/m) - 50Hz
B M05

0,40 12,73
0,50 14,32
0,60 15,99
0,70 17,90
0,80 19,74
0,90 21,49
1,00 23,25
1,10 25,46
1,20 27,85
1,30 30,24
1,40 33,42
1,50 39,09
1,60 49,34
1,70 95,49
1,80 259,20
1,90 997,4


